






































Приложение 1.1 

Условие к практическому занятию №1 

 

1. Определить параметры шероховатости поверхности детали в соответствии с 

профилограммой (рис. 1.1), приняв исходные данные расшифровки профилограммы из 

табл. 1.1. 

2. Обозначить шероховатость поверхности на чертежах (рис. 1.2) в 

соответствии с ГОСТ 2.309-73.  

 
Рисунок 1.1 – Профили поверхности: 

а) – два профиля поверхности с одинаковыми высотными параметрами; 

б) – параметры шероховатости поверхности. 

 

 
Рисунок 1.2. – Обозначения шероховатости поверхностей 



Условие к практическому занятию №2 

 

Определите параметры контактной зоны и площади контакта относительного 

сближения поверхностей деталей при трении в соответствии с исходными данными  

(табл. 2.1). 

Условие к практическому занятию №3 
 

1.  Определить силу и моменты трения, а также допустимую частоту вращения 

подшипников качения в соответствии с вариантом задания (табл. 3.1). 

2. Изучить характер нагрузки (табл. 3.2) и режимы трения в подшипниках 

качения (табл. 3.3). 

 


